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寒冷地においてコンクリート構造
物が長期にわたり凍結と溶解を繰
り返し受け、表面剥離やひび割れ
が生じ破壊するものです。

～ 床版のひびわれ発生のメカニズム ～～ 床版のひびわれ発生のメカニズム ～

◇床版のひびわれ◇
舗装面からの水の浸入により、疲労
ひび割れや床版の土砂化が急速に進
行、コンクリート内部が劣化し、抜
け落ちなどが生じるものです。

◇コンクリートの凍害◇◇コンクリートの凍害◇

道路施設の老朽化の現状

橋における主な老朽化損傷と
発生メカニズム②

舗装ひび割れ
から水が浸透

水により床版上面やひ
び割れ面のすり磨きを
助長（土砂化現象）

床版内部のひび割れ幅
が拡大し、凍結融解等
によりさらに幅が拡大

コンクリートのはく離
や抜け落ちが発生

舗装のひび割れ

抜け落ち

（コンクリート内部の劣化）

水分の浸入

床版上面の防水機能の
低下

床版上部の
土砂化

水平ひび割れの発生




